




















68 F. Skvdra

HYDRATACE C3A ZA PRiTOM!\IO'STI PRISAD
NAHRAZUJICiCH PUSOBENI SADROVCE

FRANTISEK SKVARA

Ustav skla a keramiky, Vysokd skola
chemicko-technologickd, 166 28 Praha 6

V bezsddrovcovych portlandskych cementech je nahra-
zen sddrovec synergicky pisobici smési alkalické slouce-
niny (uhli¢itan, kiemigitan) a sulfonovaného polyelektro-
lytu (ligninsulfonan, sulfonovany polyfenolit). Komplexni
studium (DTA, RTG, SEM) systému C3A 4 sulfonovany
polyelektrolyt + alkalickd siil bylo zaméfeno na objasnéni
mechanismu retardace hydratace CzA. Vysledky ukiza-
ly, Ze roztoky sulfonovaného polyelektrolytu (ligninsulfo-
nan, sulfonovany polyfencldt) + alkalicky uhli¢itan re-
sp. kiemiéitan plisobi synergicky a silné oddaluji pocatek
hydratace Cs;A. Na poédtku hydratace systému CszA +
ligninsulfonan, sulfonovany polyfenolit 4 NasCOa neby-
la jasné prokdzéna piitomnost karbondtoaluminitovych
hydrati jako analogli sulfitoalumindtovych produktid pfi
reakci C3A se sidrovcem. Na po&dtku hydratace tohoto
systému vznikaji v malé mife hexagondlni hydroalumi-
naty, které jsou v daliim obdobi v koexistenci s hexa-
gonalnimi hydroalumindty. Pfi hydrataci v systému C3zA
+ sulfonovany polyfenoldt + kiemi¢itan sodny nedochdzi
na poéatku hydratace ke vzniku hydroalumindti a vznika
hydrograndtova fize.

Oddilenf po¢itku hydratace C3A (a tim hydratace bez-
sddrovcovych cementlt) neni pravdépodobné déno jedno-

znaéné vznikem hydritd& na povrchu CzA, jak je tomu
i v pifpadé portlandskych (siddrovcovych) cementi. Nelze
vylougit vznik velmi tenké vrstvy hydrataénich produkti
(hydroaluminatf & C;ACH11) na povrchu CsA se silng
adsorbovanym sulfonovanym polyelektrolytem, kterd za-
brafiuje dal$i hydrataci C3;A. Existenci takové vrstvy se
zatim nepodafilo prokizat.

Obr. 1. Hydrataén{ produkty ve smési Cz3A + 5% sddrovce
+ H20, 2 hodiny hydratace.

Obr. 2. DTA produkti ve smési CsA + 1% NayCOz +
0.4% Kortan FM + H,0.

Obr. 8. Hydrataén{ produkty ve smési C3A + 1% Na;CO;
+ 0.4% Kortan FM + H»0, 1 hodina hydratace.

Obr. 4. Hydrataéni produkty ve smési C3A + 1% NaaCOs
+ 0.4% Kortan FM + H20, 24 hodin hydratace.

Obr. 5. DTA produktd ve smési C3A + 0.4% Kortan FM
+ H»0.

Obr. 6. DTA produktd ve smési CzA + 1% NayCOjz +
H,0.

Obr. 7. DTA produkti ve smési CsA + 5% Na;COz +
H2O0.

Obr. 8. Hydrataénd produkty ve smési C3A + 5% Naz COs
+ H20, 15 minut hydratace.

Obr. 9. DTA produktii ve smési CsA + 1.8% NazCOs +
0.9% lingninsulfonan sodny.

Obr. 10. DTA produkti ve smési C3A + 1% Nap,COsz +
0.4% Kortan FM + H,O.

Obr. 11. Hydrataéni produkty ve smési CsA + 1%
NagSiOs + 0.4% Kortan FM + H,0, 24 hodin hydra-
tace.
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Fig. 1. Hydration products in the mizture C3A + 5% gyp-
sum + H2O, 2 hours of hydration.

Fig. 3. Hydration products in the mizture C3A + 1%
Na;CO; + 0.4% Kortan FM + H,0, 1 hour of hydra-
tion.
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Fig. 4. Hydration products in the mizture C3A + 1%
Na;CO3z + 0.4% Kortan FM + H,0O, 24 hours of hydra-

tion.

Fig. 8. Hydration products in the mizture C3A + 5%
Nay;CO3 + H20, 15 minutes of hydration.



F. Skvdra: Hydration of CsA ...

Fig. 11. Hydration products in the mizture C3A + 1%
Na;SiO3 + 0.4% Kortan FM + H,O, 24 hours of hydra-

tion.
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